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1. Informacion general
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1.1. La organizaciéon

CIRTEC, se ha consolidado en pocos afos
como la mejor empresa de desarrollo de
aditivos y productos técnicos para la
carretera, siempre bajo un criterio de
sostenibilidad y economia circular.
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CIRTEC se ha especializado en ofrecer al
sector industrial, y al sector de la
construccion y obra civil, productos y
soluciones de caracter tecnolégico con el
fin de conseguir hacer realidad el concepto
de economia circular en la carretera,
aportando soluciones técnicas basadas en
el empleo de productos, como polvo de
caucho, obtenidos a partr de Ila
reutilizacion de neumaticos al final de su
vida util (NFVU) y otros subproductos como
el aceite reciclado o el alpechin.

El RARX, su aditivo de polvo de neumatico
predigerido para mezclas asfalticas, ha
generado una verdadera disrupcion en el
sector de la carretera y las mezclas
bituminosas.

El proyecto CIRTEC es un proyecto a
consolidado a escala mundial, siendo su
ejemplo las dos factorias, en Méjico y en
Espafia y su estrategia de ampliacion a
otros paises.

CIRTEC cuenta con medios humanos,
técnicos y materiales de gran nivel con el
fin de poder realizar con sus clientes no
solo la labor de fabricacion y suministro del
aditivo RARX, sino también para ofrecer un
asesoramiento técnico de la mas alta
cualificacion en lo que a realizacion de
ensayos, formulas de trabajo,
dosificaciones, puesta en obra o control de
calidad se refiere, con el fin de garantizar

YCirtec

una ejecucion y un disefio optimos en este
tipo de mezclas asfalticas con caucho.

CIRTEC esta acreditado con las normas
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

1.2. RARX

RARXx es un producto de alta tecnologia
fabricado a partir de polvo de NFVU (60%
de su composicion) pretratado con betin y
otros aditivos de origen mineral.

El RARXx supone una evolucién de las
tecnologias existentes hasta la fecha para
incorporar polvo de caucho de NFVU
(Neumaticos al Final de su Vida Util) en
mezclas asfalticas:

e Se garantiza la calidad final del producto
y la digestion de las particulas de polvo
de caucho al realizar dicho proceso en
origen (via humeda).

e Aprovecha la sencillez y versatilidad de
empleo en las plantas de fabricacién de
mezclas asfalticas al incorporarse en el
proceso de produccion de dichas
mezclas como un aditivo o arido fino
mas (via seca).

e RARX cuenta con la marcado CE vy
cumple con todos los estandares de
seguridad industrial de productos bajo
normativa mundial.

1.3. Alcance de la Declaracion

Esta declaracion ambiental de producto
describe informacién ambiental relativa al
ciclo de vida de la produccién de la cuna a
la puerta con los médulos C y D del aditivo
para mezclas asfalticas RARX obtenido a
partir del polvo de NFU fabricado por
CIRTEC en su planta situada en
Valdemoro (Madrid).
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La funcién desempefiada por el sistema de
producto estudiado es la produccién del
aditivo de caucho para mezclas asfalticas
para su uso en la construcciéon de
pavimentos.

1.4. Ciclo de vida y conformidad.

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada
de acuerdo con las Normas ISO
14025:2010 y I1ISO 21930:2017 y la norma
UNE-EN  15804:2012+A2:2020 como
Regla de Categoria.

Tabla 1-1. Regla de Categoria de Producto

Sostenibilidad en la
construccion.
Declaraciones

Titulo ambientales de producto.
Reglas de categoria de
producto basicas para
productos de construccion.

Registro UNE EN

/version 15804:2012+A2:2020
Feeniicl 2020-03

emision

Administrador AENOR
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Esta DAP incluye las etapas del ciclo de
vida indicadas en la tabla 1-2. Esta DAP es
del tipo cuna a puerta con los modulos C y
D.

Tabla 1-2. Limites del sistema. Modulos de
informacion considerados
Suministro de materias

o "3 Al primas =

§ -§ A2 Transporte a fabrica X

'8 A3 Fabricacién X
A4 Transporte a obra MNE

A5 Instalacién / construccion  MNE

Constru
ccion

B1 Uso MNE
B2 Mantenimiento MNE
§ B3  Reparacion MNE
()
g B4 Sustitucion MNE
o
£ B5  Rehabilitacion MNE
B6 Uso _dg energia en MNE
servicio
B7 Uso de agua en servicio MNE
c1 Decon.s@r’uccién / X
= demolicion
-E‘ C2 Transporte X
(]
© Tratamiento de los
i.% C3  residuos X
C4 Eliminacion X
D Potencial de reutilizacion, X

recuperacion y/o reciclaje
X = Madulo incluido en el ACV; NR = Mdédulo
no relevante; MNE = Médulo no evaluado
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Esta DAP puede no ser comparable con las
desarrolladas en otros Programas o
conforme a documentos de referencia
distintos; en concreto puede no ser
comparable con Declaraciones no
desarrolladas y verificadas conforme a la
Norma UNE-EN 15804.

Del mismo modo, las DAP pueden no ser
comparables si el origen de los datos es
distinto (por ejemplo, las bases de datos),
no se incluyen todos los modulos de
informacion pertinentes o no se basan en
los mismos escenarios.

©Cirte
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La comparacion de productos de la
construccion se debe hacer sobre la misma
funcion, aplicando la misma unidad
funcional y a nivel del edificio (u obra
arquitectonica o de ingenieria) es decir,
incluyendo el comportamiento del producto
a lo largo de todo su ciclo de vida, asi como
las especificaciones del apartado 6.7.2 de
la Norma UNE-EN ISO 14025.

1.5. Diferencias frente a versiones
previas de esta DAP.

Se emite la presente version para corregir
errores en el calculo del carbono biogénico
y en el médulo D.

AENOR



6 Una Declaracion ambiental verificada

2. El producto

2.1. Identificacién del producto

Esta DAP es de aplicacion para el aditivo
de caucho para mezclas asfalticas RARx
producido en la planta de Cirtec de
Valdemoro (Madrid).

Cddigo CPC: 3794 - Mezclas bituminosas
a base de materiales pétreos naturales y
artificiales y betun, asfalto natural o
sustancias afines como aglutinantes.

2.2. Prestaciones del producto

En concreto, el fabricante declara la

siguiente informacion sobre las

especificaciones técnicas del producto:

Tabla 2-1. Especificaciones del aditivo RARx
FICHA TECNICA - RARX

Sdlido, polvo gris
oscuro

Estado fisico

. . Granofino, granulos
Olor y apariencia

grisaceos
Humedad <0,3%
PEFEEER 0,6 + 0,03 glom®
aparente

Peso especifico 1,031 + 0,03 g/cm?

!’unto de. ) > 300 °C
inflamacién

Solubilidad Insoluble en agua
Estabilidad Incompatible como
quimica oxidante fuerte

GlobalEPD
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2.3. Composicion del producto

El RARx se suministra en el mercado en
dos versiones o] composiciones
dependiendo de la mezcla asfaltica final o
de los requerimientos del cliente:

Tabla 2-2. Composicion del producto
% en peso total

Material '1?{)\0%/’: CE?ORI-)I()Z
CaCos

Polvo de NVFU 61-62% 61-62%

Betun 13-14% 15-16%

Ca COs 24-25% 16-17%

Ca (OH)2 0% 6-7%

El contenido de materia prima reciclada es
del del 61-62%.

Durante el ciclo de vida del producto no se
utilizan sustancias peligrosas listadas en
“Candidate List of Substances of Very High
Concern (SVHC) for authorisation” en un
porcentaje mayor al 0,1% del peso del
producto.

AENOR



3. Informacion sobre el ACV
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3.1. Analisis de ciclo de vida

El Informe del andlisis del ciclo de vida para
la DAP del polvo y los granulados de NFU
y del aditivo RARXx., de mayo del 2024, ha
sido realizado por la empresa Abaleo S.L.
con las bases de datos Ecoinvent 3.9.1
(enero 2023) y Environmental Footprint
(EF) Database 3.1 y el software SimaPro
9.5.0.0, que es la version mas actualizada
disponible en el momento de realizar el
ACV.

Para la realizacion del estudio se ha
contado con datos de la planta de Cirtec en
Valdemoro, Madrid.

El estudio de ACV sigue |las
recomendaciones y requisitos de las
normas internacionales 1SO 14040:2006,
ISO 14044:2006, 1SO 21930:2017 vy la
Norma Europea EN 15804:2012+A2:2019.

3.2. Alcance del estudio.

El alcance de esta DAP es la produccion de
la cuna a la puerta con los médulos Cy D
del aditivo de caucho RARX para su uso en
mezclas asfalticas.

Los datos especificos del proceso de
fabricacion de los productos proceden de
las instalaciones de Cirtec en Valdemoro,
Madrid (Espafa), correspondientes al afio
2021.

En el ACV no se ha incluido:

e Todos aquellos equipos cuya vida util
es mayor de 3 anos.

e La construccion de los edificios de la
planta, ni otros bienes de capital.

e | os viajes de trabajo del personal; nilos
viajes al trabajo o desde el trabajo, del
personal.

e Las actividades de investigacion y
desarrollo.

Y Cirtec

3.3. Unidad declarada.

La unidad declarada es una tonelada de
aditivo RARX, incluyendo la parte
correspondiente del embalaje en sus dos
versiones de formulacién:

¢ RARx-100% Ca CO:s.
¢ RARXx - Ca (OH),

3.4. Vida util de referencia (RSL)

Vida Util de Referencia (Reference Service
Life, RSL) del aditivo estudiado no se
especifica al no incluirse en la DAP la etapa
de uso.

3.5. Criterios de asignacion.
De acuerdo con los criterios de la RCP:

Cuando no ha sido posible evitar la
asignacion, se ha hecho una asignacién de
las entradas y salidas del sistema, en base
a masa.

No ha sido necesario aplicar criterios de
asignacioén economica.

3.6. Regla de corte

En el ACV se ha incluido el peso/volumen
bruto de todos los materiales utilizados en
el proceso  de produccién. En
consecuencia, se cumple el criterio de
incluir al menos el 99% del peso total de los
productos empleados para la unidad
funcional declarada.

No ha habido ninguna exclusion de
consumos de energia.

3.7. Representatividad,
seleccion de los datos.

calidad vy

Para modelar el proceso de produccion del
aditivo para mezclas asfalticas RARXx se
han empleado los datos de produccién de
la planta de Cirtec en Valdemoro, Madrid,

AENOR



del afio 2021, que es un afio representativo
de una produccion promedio. De esta
fabrica se han obtenido los datos de:
consumos de materia y energia; distancias
desde proveedores y generacion de
residuo.

Cuando ha sido necesario se ha recurrido
a las bases de datos Ecoinvent 3.9.1
(enero 2023) y Environmental Footprint
(EF) Database 3.1, que son las ultimas
versiones disponibles en el momento de
realizar el ACV. Para los datos del
inventario, para modelizar el ACV y para
calcular las categorias de impacto
ambiental pedidas por la Regla de
Categoria de Producto, se ha empleado el
software SimaPro 9.5.0.0, que es la version
mas actualizada disponible en el momento
de realizar el estudio.

Para la eleccion de los procesos mas
representativos se han aplicado los
siguientes criterios:

e Que sean datos representativos del
desarrollo  tecnolégico  realmente
aplicado en los procesos de
fabricacion. En caso de no disponerse
de informacion se ha elegido un dato
representativo de una tecnologia
media.

e Que sean datos geograficos lo mas
cercanos posibles y, en su caso,
regionalizados medios.

Tabla 3-1. Calidad de los datos

Puntuacion de la calidad global de los

datos (DQR)
<1,6
1,6a2,0
2,0a3,0
3a4,0
>4

GlobalEPD
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e Que sean datos los mas actuales
posibles.

Para valorar la calidad de los datos
primarios de la produccién de productos
estudiados se aplican los criterios de
evaluacién semicuantitativa de la calidad
de los datos, que propone la Union
Europea en su Guia de la Huella Ambiental
de Productos y Organizaciones. Los
resultados obtenidos son los siguientes:

Integridad muy buena. Puntuacion 1.
Idoneidad y coherencia metodoldgicas
buena. Puntuacion 2.

e Representatividad
buena. Puntuacion 1.

e Representatividad tecnologica buena.
Puntuacion 2.

e Representatividad geografica muy
buena. Puntuacion 1.

e |Incertidumbre de los datos baja.
Puntuacion 2.

temporal muy

De acuerdo con los datos anteriores, el
Data Quality Rating (DQR) toma el
siguiente valor: 9/6= 1,5, lo que indica que
la calidad de los datos es excelente.

Para entender mejor la evaluacién de la
calidad de los datos realizada, se indica
que la puntuacién de cada uno de los
criterios varia de 1 a 5 (cuanto menor
puntuaciéon, mas calidad) y que para
obtener la puntuacién final se aplica la tabla
siguiente:

Nivel de calidad global de los datos

Calidad excelente
Calidad muy buena
Calidad buena
Calidad razonable
Calidad insuficiente

AENOR
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4. Limites del sistema, escenarios e informacion técnica

adicional.

El sistema de producto estudiado en el

Analisis de Ciclo de Vida de la produccién

del aditivo de caucho RARX es de la cuna °
a la puerta con los médulos C y D. Se han
estudiado las siguientes fases de la
produccion:

Etapa de producto.
e A1, de la generacion de la energia
consumida en el proceso principal y de

la produccion de las materias primas
que forman parte del producto final.

A2, de transporte de materias primas y
auxiliares a las instalaciones de
Valdemoro, distinguiendo el medio de
transporte empleado: camion y barco.
A3, de produccion del aditivo RARXx en
la fabrica de Valdemoro, incluyendo:
produccion de los materiales auxiliares
y del embalaje; y transporte y gestion de
residuos generados.

Tabla 4-1. Etapas y médulos de informacién para la evaluacion de productos de construccion

Informacién del Ciclo de Vida '";g:';'l‘gﬁ::“
A1a3 A4 - A5 Bl1a7 £ Cla4d
Etapa de EizpE Eaep e;!scﬁsag
rogucto Proceso de Etapa de uso Etapa de fin de vida a?la del
P construccién
sistema
A1 [A2]A3%| A4 | A5 || B1 [ B2 |B3|B4 |B5|Tc1t|c2|[c3|cald] D L
X X | X MNE | MNE MNE | MNE | MNE | MNE | MNE X X X X X
C
— 0
1S =2 @ @
8 3 S S | ¢
= s} IS o o q
2 = 9 2 i Potencial de
g 2 = s o reutilizacion,
o 8 i) c o) o o recuperacion
S = o 5 | < 2 3 o | = iclai
5 2|5 e |3 = 2 I s E cé 2 e y reciclaje
7 o 8 o) o5 = 2 (3] = ] g 2
2,188 a | @8 5 ® = 35 c g c
g 2)c) g 83| |2 g2 2|0s s | £
S| 8|8 S | 9% ] S 3 g o) o | S| ® | =
DS |- [ [ o c ) = oe N oe [a) — L
B EEN ® [Egce- Esce- Esce- Esce- Esce- Esce- Esce- “Es sce- E -

nario nario nario nario nario

nario nario nario nario nario

‘ B6. Uso de energia en servicio

Escenario MNE

X: Médulo evaluado

‘ B7. Uso de agua en servicio ‘

MNE: Médulo no evaluado Escenario MNE

JLAR ECONOMY ON T4

@Clrtec
g diweioil
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10 Una Declaracién ambiental verificada

Etapa de fin de vida. e (C3 - C4, se consideran los valores para
e C1, considera los consumos de materia el fin de vida de las mezclas asfalticas
y energia necesarios para las dados por ASEFMA. EIl escenario de
operaciones de  demolicion  del residuos considerado establece que:
pavimento que contiene los productos - El 53,5% del peso se procesa en
estudiados al final de su vida util. En planta para la obtencion de material
esta etapa se consideran los valores secundario en la fabricacion de
para el fin de vida de las mezclas nuevas mezclas.
asfalticas dados por ASEFMA. - EI 27,0% del peso se emplea como
e C2, al final de su vida util, el producto arido o similar.
estudiado se transporta por carretera a - El 19,5% del peso del producto
una distancia promedio de 100 km hasta retirado se envia a eliminacién en
el punto de gestidén de residuos, con vertedero.

camiones EUROG6 de 16-32 toneladas.

Tabla 4-2. Parametros de los modulos C1 a C4

Parametro Valor (por ud. declarada)

1000 kg recogidos por separado
0 kg recogidos con mezcla de residuos
535 kg para reciclado

Proceso de recogida

Sistema de recuperacion 270 kg para reutilizacion
0 kg para valorizacién energética
Eliminacion 195kg para eliminacién final

Transporte de los residuos en camion EUROG6 de 16-32
Supuestos para el desarrollo toneladas:
de escenarios (transporte) - Distancia media de 100 km desde la obra hasta los
puntos de gestion.

Beneficios vy cargas mas alla del sistema.

e D, seincluye el potencial de reutilizacion . Material secundario
y reciclaje expresado como cargas y pates (%)
beneficios netos relativos al material RARx - 100% Ca COs 61.27%

secundario recuperado al salir del
sistema de producto, calculando los
efectos de sustitucién de material para
el flujo resultante neto de salida de la
etapa de producto. Se excluye del
célculo el porcentaje de material
secundario procedente de neumaticos
al final de su vida dutil:

RARx — Ca (OH) 61,02%

GlobalEPD AENOR
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5. Declaracion de los parametros ambientales del ACV y del ICV.

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorias de impacto, ni hacen referencia a valores umbral,
margenes de seguridad o riesgos.

Parametros de impacto ambiental

Tabla 5-1 Parametros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804 para la produccion de 1 tonelada de aditivo RARx formulado
sin hidréxido calcico

RARx — 100% Ca CO3

Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

GWP-total kg CO2 eq 1,62E+02 1,65E+01 4,17E+00 -1,41E+02 7,47E-01 1,49E+01 2,82E+02 7,04E+01 -2,06E+01
GWP-fossil kg CO2 eq 1,85E+02  1,65E+01 4,16E+00 2,05E+02  7,43E-01 1,49E+01  1,36E-01  2,10E+00 -2,06E+01
GWP-biogenic kg CO2 eq 350E+02 9,73E-04  6,11E-03 -3,50E+02 4,00E-03 8,83E-04 2,82E+02 6,83E+01 -7,99E-03
GWP-luluc kg CO2 eq 2,83E+00 3,26E-04 2,96E-03 2,84E+00 2,28E-04 2,93E-04 3,75E-04 566E-05 -1,56E-03
ODP kg CFC-11 eq 1,36E-05  3,55E-07 6,34E-08  1,40E-05 1,28E-08 3,23E-07 3,7E-09  1,39E-08 -2,21E-06
AP mol H+ eq 6,25E-01  4,87E-02  1,71E-02  6,90E-01 2,44E-03  1,88E-02 6,39E-04 8,94E-03 -8,84E-02
EP-freshwater kg P eq 1,14E-03  1,29E-05 1,01E-04  1,25E-03 1,75E-05 1,7E-05 859E-06 1,20E-06 -6,59E-05
EP-marine kg N eq 1,33E-01  1,82E-02 3,28E-03 1,55E-01 7,81E-04 4,66E-03 1,09E-04 4,86E-03 -1,75E-02
EP-terrestrial mol N eq 1,27E+00  1,93E-01  3,55E-02 1,49E+00 8,17E-03  4,54E-02  1,20E-03  4,19E-02 -1,48E-01
POCP kg NMVOC eq 1,17E+00  7,31E-02  2,03E-02 1,26E+00 3,30E-03  3,52E-02  6,78E-04  1,27E-02 -1,95E-01
ADP-minerals&metals 2 kg Sb eq 1,81E-05 565E-07 852E-07 1,95E-05 1,07E-06 516E-07 856E-08 4,13E-08 -7,26E-07
ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. 7,75E+03 2,18E+02 1,21E+02 8,09E+03 8,99E+00 1,97E+02 2,06E+00 1,14E+01 -1,35E+03
WDP 2 L“jp:f;’\?” €4 1,56E+02  1,99E-01 1,45E+00 1,58E+02 2,11E+00 1,80E-01  4,95E-02  1,99E-02 -1,15E+00

GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fésiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento global biogénico; GWP - luluc:
Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; ODP: Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; AP: Potencial de acidificacion, excedente acumulado; EP-freshwater:
Potencial de eutrofizacién, fraccién de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; EP-marine: Potencial de eutrofizacion, fraccion de nutrientes que alcanzan el compartimento final de
agua marina; EP-terrestrial: Potencial de eutrofizacion, excedente acumulado; POCP: Potencial de formacién de oxidantes fotoquimicos; ADP-minerals&metals: Potencial de agotamiento de recursos
abidticos para los recursos no fosiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abidticos para los recursos fésiles; WDP: Potencial de privaciéon de agua (usuario), consumo de privaciéon ponderada
de agua.
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Tabla 5-2. Parametros adicionales de impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804 para la produccién de 1 tonelada de aditivo RARXx formulado sin
hidroxido calcico.

RARx — 100% Ca CO3

Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

PM L”n‘;ffr:;'jaagzs 4,54E-06 1,09E-06 1,64E-07 5,80E-06  4,84E-08 8,99E-07 3,39E-09 2,34E-07 -7,07E-07
IRP 1 kBq U235 eq 1,10E+01 3,47E-02 8,01E-02 1,11E+01  1,17E-02 3,16E-02 3,17E-02 2,49E-02 -2,61E-01
ETP-fw 2 CTUe 3,00E+03  9,73E+01 1,42E+01 3,11E+03  4,35E+00 8,82E+01 523E-01 7,08E+00 -5,85E+02
HTP-c 2 CTUh 5,36E-08 1,16E-09 4,88E-10 553E-08  1,77E-09 9,50E-10 1,49E-10  5,79E-11  -2,15E-09
HTP-nc 2 CTUh 8,63E-07 1,15E-07 1,75E-08 9,96E-07  533E-09 1,06E-07 1,56E-09 3,02E-09 -1,26E-07
SQP 2 Pt 1,56E+02 4,15E-01 2,41E+00 1,58E+02  422E-01 3,77E-01 4,51E-01 3,42E+01 -2,00E+01

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada; IRP: Eficiencia de exposicién del potencial humano relativo al U235; ETP-fw: Potencial comparativo de unidad
toxica para los ecosistemas - agua dulce; HTP-c: Potencial comparativo de unidad txica para los ecosistemas - efectos cancerigenos; HTP-nc: Potencial comparativo de unidad toxica para los ecosistemas
- efectos no cancerigenos; SQP: Indice de potencial de calidad del suelo.

Aviso 1. Esta categoria de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo
del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposicion ocupacional debida a la eliminacion de residuos radiactivos
en las instalaciones subterraneas. El potencial de radiacion ionizante del suelo, debida al radén o de algunos materiales de construccion no se mide tampoco en este
parametro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la
experiencia con este parametro es limitada.

Tabla 5-3. Parametros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma ISO 21930 para la produccion de 1 tonelada de aditivo RARx formulado sin
hidréxido calcico.

RARx — 100% Ca CO3

Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

GWP kg CO2 eq 1,80E+02 1,63E+01 4,05E+00 2,00E+02 7,37E-01 1,47E+01 1,35E-01 1,93E+00 -1,91E+01
ODP kg CFC-11 eq 1,43E-05 3,74E-07 7,15E-08 1,48E-05 1,47E-08 3,40E-07 3,45E-09 1,47E-08  -2,32E-06
EP kg PO4--- eq 5,74E-02 6,57E-03 1,49E-03 6,55E-02 3,46E-04 1,99E-03 6,82E-05 1,79E-03  -7,48E-03
AP kg SO2 eq 5,17E-01 4,32E-02 1,48E-02 5,75E-01 2,13E-03 1,57E-02 5,30E-04 8,15E-03  -7,22E-02
POCP kg C2H4 eq 4,87E-02 2,07E-03 7,99E-04 5,15E-02 1,70E-04 1,58E-03 2,97E-05 3,75E-04  -7,96E-03

GWP: Potencial de calentamiento global; ODP: Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; EP: Potencial de eutrofizacion; AP: Potencial de acidificacion; POCP: Potencial de formacion de
oxidantes fotoquimicos.
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Tabla 5-4 Parametros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804 para la produccion de 1 tonelada de aditivo RARx formulado
con hidroxido calcico

RARXx — Ca (OH):
Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 c1 c2 c3 c4 D

GWP-total kg CO: eq -8,70E+01 2,31E+01 4,17E+00 -597E+01 7,47E-01  1,49E+01 2.81E+02 7,01E+01 -2,32E+01
GWP-fossil kg CO: eq 2,58E+02 2,31E+01 4,16E+00 2,86E+02  7,43E-01 1,49E+01  1,36E-01  2,10E+00 -2,31E+01
GWP-biogenic kg CO: eq 348E+02 1,36E-03  6,11E-03 -3,48E+02 4,00E-03 8,83E-04 2,81E+02 6,80E+01 -8,61E-03
GWP-luluc kg CO: eq 2,83E+00 4,55E-04  2,96E-03 2,83E+00 2,28E-04  2,93E-04  375E-04 566E-05 -1,75E-03
ODP kg CFC-11 eq 1,53E-05  4,98E-07 6,34E-08  1,58E-05 1,28E-08  3,23E-07 3,17E-09  1,39E-08 -2,49E-06
AP mol H+ eq 7,22E-01 6,59E-02 1,71E-02  8,05E-01 244E-03 1,88E-02 6,39E-04 8,94E-03 -9,92E-02
EP-freshwater kg P eq 1,23E-03 1,81E-05 1,01E-04 1,35E-03 1,75E-05 1,17E-05 8,59E-06 1,20E-06 -7,42E-05
EP-marine kg N eq 1,53E-01  2,49E-02 3,28E-03 1,82E-01 7,81E-04 466E-03 1,09E-04 4,86E-03 -1,95E-02
EP-terrestrial mol N eq 1,45E+00 2,64E-01 3,55E-02 1,75E+00 8,17E-03  4,54E-02  1,20E-03  4,19E-02 -1,65E-01
POCP kg NMVOC eq 1,37E+00  1,01E-01  2,03E-02  1,49E+00 3,30E-03  3,52E-02  6,78E-04 127E-02 -2,19E-01
ADP-minerals&metals 2 kg Sb eq 1,86E-05  7,94E-07 852E-07 202E-05 1,07E-06 516E-07 856E-08 4,13E-08 -7,93E-07
ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. 8,77E+03  3,05E+02 1,21E+02 9,20E+03 8,99E+00 1,97E+02 2,06E+00 1,14E+01 -1,52E+03
WDP 2 g“e3p‘r’;’\f’” €4 1,57E+02  2,79E-01  1,45E+00 1,58E+02 2,11E+00  1,80E-01  4,95E-02  1,99E-02 -1,29E+00

GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fésiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento global biogénico; GWP - luluc:
Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; ODP: Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; AP: Potencial de acidificacion, excedente acumulado; EP-freshwater:
Potencial de eutrofizacion, fraccion de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; EP-marine: Potencial de eutrofizacion, fraccion de nutrientes que alcanzan el compartimento final de
agua marina; EP-terrestrial: Potencial de eutrofizacion, excedente acumulado; POCP: Potencial de formacién de oxidantes fotoquimicos; ADP-minerals&metals: Potencial de agotamiento de recursos

abidticos para los recursos no fésiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abidticos para los recursos fésiles; WDP: Potencial de privacion de agua (usuario), consumo de privaciéon ponderada
de agua.
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Tabla 5-5. Parametros adicionales de impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804 para la produccion de 1 tonelada de aditivo RARx formulado con
hidroxido calcico.
RARXx — Ca (OH):
Unidad declarada: 1 ton

Parametro  Unidad A1 A2 A3 A1-A3 c1 Cc2 c3 ca D
PM L”n‘;ffr:;aagzs 4,98E-06 1,54E-06 1,64E-07  6,68E-06  4,84E-08  8,99E-07  3,39E-09  2,34E-07  -7,81E-07
IRP 1 kBq U235 eq 1,14E+01  4,88E-02  8,01E-02  1,5E+01  1,7E-02  3,16E-02  317E-02  2,49E-02  -2,84E-01
ETPfw2  CTUe 3,44E+03  1,36E+02  1,42E+01  3,50E+03  4,35E+00  8,82E+01  523E-01  7,08E+00  -6,59E+02
HTP-c 2 CTUh 553E-08  1,62E-09  4,88E-10  574E-08  1,77E-09  9,50E-10  1,49E-10  579E-11  -2,39E-09
HTP-nc2  CTUh 9,65E-07  1,62E-07  1,75E-08  1,14E-06  533E-09  1,06E-07  1,56E-09  3,02E-09  -1,42E-07
SQP 2 Pt 2,37E+02  582E-01  241E+00  2,40E+02  4,22E-01 3,77E-01  451E-01  3,42E+01  -2,01E+01

PM: Potencial de incidencia de enfermedades debidas a las emisiones de materia particulada; IRP: Eficiencia de exposicién del potencial humano relativo al U235; ETP-fw: Potencial comparativo de unidad
toxica para los ecosistemas - agua dulce; HTP-c: Potencial comparativo de unidad toxica para los ecosistemas - efectos cancerigenos; HTP-nc: Potencial comparativo de unidad toxica para los ecosistemas
- efectos no cancerigenos; SQP: Indice de potencial de calidad del suelo.

Aviso 1. Esta categoria de impacto trata principalmente con los impactos eventuales de las dosis bajas de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana del ciclo
del combustible nuclear. No considera los efectos debido a posibles accidentes nucleares ni la exposicion ocupacional debida a la eliminacion de residuos radiactivos
en las instalaciones subterraneas. El potencial de radiacién ionizante del suelo, debida al radén o de algunos materiales de construccion no se mide tampoco en este
parametro

Aviso 2. Los resultados de este indicador de impacto ambiental deben utilizarse con prudencia ya que las incertidumbres de los resultados son elevadas y la
experiencia con este parametro es limitada.
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Tabla 5-6. Parametros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma ISO 21930 para la produccion de 1 tonelada de aditivo RARXx formulado con
hidroxido calcico.

Parametro
GWP

ODP

EP

AP

POCP

Unidad

kg CO2 eq

kg CFC-11 eq
kg PO4--- eq
kg SO2 eq

kg C2H4 eq

A1
2,52E+02
1,61E-05
6,56E-02
5,96E-01
6,28E-02

A2
2,28E+01
5,25E-07
9,03E-03
5,86E-02
2,85E-03

RARx — Ca (OH):
Unidad declarada: 1 ton

A3
4,05E+00
7,15E-08
1,49E-03
1,48E-02
7,99E-04

A1-A3
2,79E+02
1,67E-05
7,61E-02
6,70E-01
6,65E-02

C1
7,37E-01
1,47E-08
3,46E-04
2,13E-03
1,70E-04

Cc2
1,47E+01
3,40E-07
1,99E-03
1,57E-02
1,58E-03

C3
1,35E-01
3,45E-09
6,82E-05
5,30E-04
2,97E-05

C4
1,93E+00
1,47E-08
1,79E-03
8,15E-03
3,75E-04

D
-2,15E+01
-2,62E-06
-8,36E-03
-8,10E-02
-8,96E-03

GWP: Potencial de calentamiento global; ODP: Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; EP: Potencial de eutrofizacion; AP: Potencial de acidificacién; POCP: Potencial de formacién de
oxidantes fotoquimicos.

Uso de recursos

Tabla 5-7 Parametros que describen el uso de recursos para la produccion de 1 tonelada de aditivo RARx formulado sin hidréxido calcico.

RARx - 100% Ca CO;
Unidad declarada: 1 ton

Parametro
PERE
PERM
PERT
PENRE
PENRM
PENRT
SM
RSF
NRSF
FW

Unidad
MJ, v.c.n.
MJ, v.c.n.
MJ, v.c.n.
MJ, v.c.n.
MJ, v.c.n.
MJ, v.c.n.
kg

MJ, v.c.n.
MJ, v.c.n.
m3

A1
9,75E+02
1,03E+04
1,13E+04
8,25E+03
1,71E+04
2,53E+04
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
2,21E+00

A2
5,73E-01
0,00E+00
5,73E-01
2,19E+02
0,00E+00
2,19E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
9,19E-03

A3
2,64E+00
0,00E+00
2,64E+00
1,27E+02
5,90E+01
1,86E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
3,47E-02

A1-A3
9,78E+02
1,03E+04
1,13E+04
8,60E+03
1,72E+04
2,58E+04
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
2,26E+00

C1
3,77E-01
0,00E+00
3,77E-01
9,68E+00
0,00E+00
9,68E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
5,25E-02

C2
5,22E-01
0,00E+00
5,22E-01
1,99E+02
0,00E+00
1,99E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
8,34E-03

c3

4,44E-01

0,00E+00
4,44E-01

3,64E+00
0,00E+00
3,64E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
1,80E-03

C4
1,07E+00
0,00E+00
1,07E+00
1,23E+01
0,00E+00
1,23E+01
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
3,63E-03

D
-6,79E+00
0,00E+00
-6,79E+00
-1,36E+03
0,00E+00
-1,36E+03
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
-1,46E-01

PERE: Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energia primaria renovable utilizada como materia prima; PERM: Uso de energia primaria renovable utilizada como materia prima;
PERT: Uso total de la energia primaria renovable; PENRE: Uso de energia primaria no renovable, excluyendo los recursos de energia primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRM: Uso de
la energia primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRT: Uso total de la energia primaria no renovable; SM: Uso de materiales secundarios; RSF: Uso de combustibles secundarios renovables;
NRSF: Uso de combustibles secundarios no renovables; FW: Uso neto de recursos de agua corriente.
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Tabla 5-8 Parametros que describen el uso de recursos para la produccién de 1 tonelada de aditivo RARx formulado con hidréxido calcico.

RARx — Ca (OH):
Unidad declarada: 1 ton

Parametro  Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

PERE MJ, v.c.n. 1,01E+03 8,05E-01 2,64E+00 1,01E+03 3,77E-01 5,22E-01 4,44E-01 1,07E+00 -7,11E+00
PERM MJ, v.c.n. 1,03E+04 0,00E+00 0,00E+00 1,03E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PERT MJ, v.c.n. 1,13E+04 8,05E-01 2,64E+00 1,13E+04 3,77E-01 5,22E-01 4,44E-01 1,07E+00 -7,11E+00
PENRE MJ, v.c.n. 9,28E+03 3,07E+02 1,27E+02 9,72E+03 9,58E+00 1,99E+02 3,64E+00 1,23E+01 -1,53E+03
PENRM MJ, v.c.n. 1,77E+04 0,00E+00 5,90E+01 1,77E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
PENRT MJ, v.c.n. 2,70E+04 3,07E+02 1,86E+02 2,75E+04 9,58E+00 1,99E+02 3,64E+00 1,23E+01 -1,53E+03
SM kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
RSF MJ, v.c.n. 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
NRSF MJ, v.c.n. 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
FW m3 2,31E+00 1,29E-02 3,47E-02 2,36E+00 5,25E-02 8,34E-03 1,80E-03 3,63E-03 -1,51E-01

PERE: Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energia primaria renovable utilizada como materia prima; PERM: Uso de energia primaria renovable utilizada como materia prima;
PERT: Uso total de la energia primaria renovable; PENRE: Uso de energia primaria no renovable, excluyendo los recursos de energia primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRM: Uso de
la energia primaria no renovable utilizada como materia prima; PENRT: Uso total de la energia primaria no renovable; SM: Uso de materiales secundarios; RSF: Uso de combustibles secundarios renovables;
NRSF: Uso de combustibles secundarios no renovables; FW: Uso neto de recursos de agua corriente.
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Categorias de residuos

Tabla 5-9 Parametros que describen las categorias de residuos para la produccién de 1 tonelada de aditivo RARXx formulado sin hidréxido calcico.
RARx — 100% Ca CO3
Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

HWD kg 3,34E-02 1,44E-03 1,18E-04 3,50E-02 5,85E-05 1,31E-03 8,05E-06 7,63E-05 -5,82E-03
NHWD kg 2,80E+00 1,08E-02 1,15E-01 2,92E+00 7,81E-02 9,80E-03 3,07E-02 1,95E+02 -4,29E-02
RWD kg 6,94E-03 1,87E-05 5,34E-05 7,01E-03 8,72E-06 1,70E-05 2,25E-05 1,32E-05 -1,28E-04

HWD: Residuos peligrosos eliminados; NHWD: Residuos no peligrosos eliminados; RWD: Residuos radiactivos eliminados.

Tabla 5-10 Parametros que describen las categorias de residuos para la produccion de 1 tonelada de aditivo RARX formulado con hidréxido calcico.
RARXx — Ca (OH):
Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

HWD kg 3,78E-02 2,02E-03 1,18E-04 3,99E-02 5,85E-05 1,31E-03 8,05E-06 7,63E-05 -6,56E-03
NHWD kg 2,94E+00 1,52E-02 1,15E-01 3,07E+00 7,81E-02 9,80E-03 3,07E-02 1,95E+02 -4,79E-02
RWD kg 7,15E-03 2,62E-05 5,34E-05 7,23E-03 8,72E-06 1,70E-05 2,25E-05 1,32E-05 -1,39E-04

HWD: Residuos peligrosos eliminados; NHWD: Residuos no peligrosos eliminados; RWD: Residuos radiactivos eliminados.
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Flujos de salida

Tabla 5-11 Parametros que describen los flujos de salida para la producciéon de 1 tonelada de aditivo RARx formulado sin hidréxido calcico.
RARx — 100% Ca CO3
Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

CRU kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,70E+02 0,00E+00 0,00E+00
MFR kg 0,00E+00 0,00E+00 1,18E+00 1,18E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,35E+02 0,00E+00 0,00E+00
MER kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EE MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

CRU: Componentes para su reutilizacion; MFR: Materiales para el reciclaje; MER: Materiales para valorizacion energética; EE: Energia exportada.

Tabla 5-12 Parametros que describen los flujos de salida para la produccién de 1 tonelada de aditivo RARx formulado con hidréxido calcico.
RARXx — Ca (OH);
Unidad declarada: 1 ton

Parametro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 C1 C2 C3 C4 D

CRU kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,70E+02 0,00E+00 0,00E+00
MFR kg 0,00E+00 0,00E+00 1,18E+00 1,18E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,35E+02 0,00E+00 0,00E+00
MER kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EE MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

CRU: Componentes para su reutilizacion; MFR: Materiales para el reciclaje; MER: Materiales para valorizacion energética; EE: Energia exportada.

GlobalEPD AENOR

AVERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



GlobalEPD EN15804-074 rev1 19

6. Informacion ambiental adicional.

6.1. Otros indicadores

La produccidn del aditivo para mezclas
asfalticas RARx no genera coproductos.

El potencial de calentamiento global
excluyendo el carbono biogénico es:

RARx — 100% Ca CO3
Unidad declarada: 1 ton

Parametro A1-A3
GWP-GHG* (kg COz2 eq) 2,09E+02

RARx — Ca (OH).
Unidad declarada: 1 ton
Parametro A1-A3

GWP-GHG* (kg CO2 eq) 2,89E+02

* La categoria incluye todos los gases de efecto
invernadero incluidos en GWP-total, pero excluye la
absorcion y las emisiones del diéxido de carbono
biogénico y el carbono biogénico almacenado en el
producto.

6.2. Contenido en carbono biogénico

El fabricante declara que los productos
estudiados tienen el siguiente contenido en
carbono biogénico:

RARXx — RARXx —
100% Ca COs Ca (OH);
Carbono biogénico

producto (kgC/ud. 9,55+01 9,51+01
declarada)

Carbono biogénico

embalaje (kgC/ud. 0 0
declarada)

Y Cirtec

6.3. Emisiones al aire interior

El fabricante declara que el aditivo para
mezclas asfalticas RARx en sus dos
formulaciones no genera emisiones al aire
interior, durante su vida util.

6.4. Emisiones al suelo y al agua

El fabricante declara que el aditivo para
mezclas asfalticas RARx en sus dos
formulaciones no generan emisiones al suelo
o al agua, durante su vida util.

6.5. Mix eléctrico utilizado

El mix eléctrico utilizado para |la
caracterizacion de la electricidad para el afio
2022 es el de la compania comercializadora,
Cepsa Gas y Electricidad S.A.U., obtenido de
informe anual de la Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC: GWP —
IPCC 2021: 0,131 kgCO2e/kWh).

6.6. Red Mundial RARXx

La DAP del aditivo RARX ha sido analizada y
auditada en el centro de produccién de la
factoria de Espafa.

El RARX es fabricado y distribuido a escala
mundial nuestra red de fabricantes vy
distribuidores:

o Fabrica Espana - www.cirtec.es
o Fabrica México - www. neotechasphalt.mx

NEOTECH

ASPHALT

% Cirte
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