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1 Objetoy alcance

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del Reglamento
General para la Certificaciéon de Productos y Servicios AENQR con Marca N, el esquema de
certificacion para tubos de polipropileno (PP) para aplicaciones industriales,
complementando al Reglamento Particular de laMarca AENOR N para materiales plasticos -
requisitos comunes (RP 001.00). El Reglamento General citado prevalece en todo caso
sobre este Reglamento Particular.

La Marca N para tubos de polipropileno (PP) para aplicaciones industriales, en adelante la
Marca, es una marca de conformidad de estos productos con la norma UNE-EN-ISO
15494:2004.

2 Definiciones y particularidades

Tipos de material: Se distinguen lo siguientes:
- PP-H (homopolimero)
- PP-B (copolimero en bloque)
- PP-R (copolimero random)

Referencia: Se llama referencia de tubos al conjunto de los mismos que tienen el mismo
didametro y espesor nominal.

Grupo: Se establecen los siguientes grupos de dimensién en funcién de los diametros:
— Grupo 1: Didmetro exterior nominal entre 32y 63 mm
— Grupo 2: Diametro exterior nominal entre 75y 225 mm

- Grupo 3: Diametro exterior nominal mayores o iguales a 250 mm

3 Toma de muestras y ensayos para la concesion y el
mantenimiento del certificado de la Marca N de producto

3.1 Ensayos arealizar en fabrica (Ver RP 001.00)

Durante la visita de inspeccién inicial o de mantenimiento, AENOR realizardn en fabrica los
ensayos indicados en latabla 1 (tubos).
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3.2 Toma de muestras y ensayos a realizar en el laboratorio (Ver RP 001.00)

AENOR referenciard y precintard las muestras necesarias para realizar en el laboratorio los

ensayos que seindican en la tabla 1 (tubos).

. VALORACION DE
CONCESION/SEGUIMIENTO
RESULTADOS
ENSAYOS A Aspecto 10 tubos al azar 1
REALIZARPOR | Didmetro exterior medio 1 tubo por referencia 2
ELINSPECTOR | Espesor de pared 1 tubo por referencia 3
EN FABRICA
Ovalacién 1 tubo por referencia 2
10% de las referencias por
Retraccién longitudinal grupo 1
Méaximo 5
10% de las referencias por
Resistencia al impacto grupo 1
ENSAYOS A Méaximo 5
REALIZAREN EL 1 ref - tino d
referencia por tipo de
LABORATORIO Indice de fluidez (Compuesto + tubo) . P P 1
material
10% de las referencias por
Resistenciaalapresiéninterna20°C1h grupo 1
Méaximo 5
Resistenciaala presiéninterna 95°C1000 h 1referenciaal azar 1

TABLA1

4 Controlinterno del fabricante

4.1 Caracteristicas objeto de control (Ver RP 001.00)

Las caracteristicas objeto de control se refieren a:

— Materias primas: Cuando la materia prima no posea el certificado de la Marca N de

producto, el fabricante que la utiliza debera asegurarse que las mezclas y compuestos

que intervienen en la fabricacién de los tubos posean caracteristicas adecuadas.

Asimismo, debera verificar que las especificaciones del material recibido en el Certificado

de Analisis cumplen con los requisitos de compra establecidos.

— Controles durante la fabricaciéon: Los ensayos y la frecuencia de los mismos figuran en

la tabla 2.
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— Controles sobre el producto final: Los ensayos y la frecuencia de los mismos figuran
enlatablaZ2.

ENSAYOS FRECUENCIA

Aspecto

Didmetro exterior medio )
Cada 4 h/lineade extrusion

Espesor

Ovalaciéon

Retraccién longitudinal Por periodo de fabricacién
Resistencia laimpacto Por periodo de fabricacién

Indice de fluidez (compuesto + tubo) Por periodo de fabricacién
Resistenciaala presiéninterna 20°C1h Por lote de produccién uno de estos ensayos

Resistenciaala presiéninterna 95°C1000h | Durante el afio, todas las referencias deben ser ensayadas

TABLAZ2

5 Marcado de los productos certificados (Ver RP 001.00)

El marcado sobre los tubos se realizara cada metro e incluira como minimo lo siguiente:
— Referenciaalapalabra AENOR;

— Logotipo de laMarcaN, con un tamafio no inferior a3 mm;

— Numero de contrato firmado con AENOR o de certificado: 001/XXX;

— Lareferenciaalanormaaplicable;

— Identificacion del fabricante, marca comercial;

— Lareferencia al tipo de material

— Indicacién del diametro exterior y espesor de pared nominal en milimetros;

— Informacién del fabricante (cédigo o fecha de fabricacién).
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Anexo C
Cuestionario descriptivo paratubos

CLIENTE:

EMPRESA FABRICANTE:
LUGAR DE FABRICACION:
NORMA(S):

MARCA(S) COMERCIAL(ES):

FECHA:

GAMA PARA LA QUE SOLICITA LA MARCA

MATERIAL

DIAMETROS SERIE
(PP-H, PP-B 0 PP-R)

Para cualquier modificacion de la gama de fabricacion, el cliente enviard por duplicado a la
Secretaria del Comité este cuestionario descriptivo actualizado.

FIRMA'Y SELLO DEL FABRICANTE
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